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ABSTRAK 
 

Dalam pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hasil sifat-sifat yang dimiliki campuran beraspal 
HRS-Base gradasi senjang serta perbandingan berdasarkan agregat yang digunakan. Agregat yang 
digunakan dalam pengujian ini adalah agregat yang berada pada quarry Martadah dengan quarry 
Awang Bangkal. Perancangan campuran ini menggunakan metode Ideal Gradasi yang berdasar 
pada nilai tengah batas-batas spesifikasi umum gradasi agregat campuran HRS-Base. 
Pada  perancangan yang  telah  dilakukan dengan  metode  Ideal  Gradasi didapatkan proporsi 
campuran yaitu CA  55%, FA  39,5% dan  FF  5,5%. Dari hasil pengujian didapat sifat-sifat 
campuran dengan agregat quarry Martadah yaitu, VIM 4,89%, VMA 17,56%, VFB 72,32%, Flow 
4,00 mm, Marshall Quotient 271,86 kg/mm, Stabilitas Marshall 1083,41 kg, VIM PRD 4,10%, 
Stabilitas Sisa 90,16% dan Kadar Aspal Optimum 6,55% sedangkan dengan agregat quarry Awang 
Bangkal yaitu, VIM 5,51%, VMA 17,29%, VFB 68,20%, Flow 3,49 mm, Marshall Quotient 
250,30 kg/mm, Stabilitas Marshall 865,30 kg, VIM PRD 4,60%, Stabilitas Sisa 90,49% dan Kadar 
Aspal Optimum 6,40%. 
Dari hasil/ nilai pada pengujian Marshall pada kedua agregat maka dapat kita simpulkan bahwa 
secara garis besar nilai sifat-sifat campuran pada Lataston quarry Martadah lebih besar 
dibandingkan dengan quarry Awang Bangkal. 

 
Kata Kunci: Sifat Campuran; Ideal Spesifikasi; Quarry Martadah; Quarry Awang Bangkal. 

 
 

ABSTRACT 
 

In  this  test  aims  to  determine the  results of  the  properties possessed by  HRS-Base asphalt 
pavement mixtures and aggregate based comparisons used. The aggregate used in this test is 
Martadah quarry with Awang Bangkal quarry. The design of this mixture uses the Ideal Gradation 
method based on the middle value of the general specification limits of the HRS-Base aggregate 
mixture gradation. 
In the design that has been carried out with the Ideal Gradation method, the mixture proportion is 
CA 55%, FA 39.5% and FF 5.5%. From the test results obtained the properties of the mixture with 
Martadah quarry aggregate, namely VIM 4,89%, VMA 17,56%, VFB 72,32%, Flow 4,00 mm, 
Marshall Quotient 271,86 kg/mm, Marshall Stability 1083,41 kg, VIM PRD 4,10%, Residual 
Stability 90,16% and Optimum Asphalt Content 6,55%   while with Awang Bangkal quarry 
aggregate namely, VIM 5.51%, VMA 17.29%, VFB 68.20% , Flow 3.49 mm, Marshall Quotient 
250.30 kg / mm, Marshall Stability 865.30 kg, VIM PRD 4.60%, Residual Stability 90.49% and 
Optimum Asphalt Content 6.40%. 
From the results / values in the Marshall test on both aggregates, we can conclude that the outline 
of the values of the mixed properties in Lataston quarry Martadah is greater than the quarry 
Awang Bangkal. 
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan raya, komponen material terdiri dari bahan- 
bahan di atas permukaan tanah yang harus tahan terhadap beban lalu lintas kendaraan serta 
terhadap pengaruh cuaca. Untuk menunjang hal tersebut sangatlah diperlukan peninjauan pada 
produksi  campuran  aspal  panas  yang  dilakukan  dengan  campuran  rancangan  (Design  Mix 
Formula) untuk mendapatkan komposisi yang sesuai. 

Campuran yang dibuat untuk lapisan aspal panas adalah campuran antara agregat dan aspal 
dalam keadaan panas, dengan atau tanpa bahan tambahan yang telah sesuai dengan proporsi yang 
ditentukan. Perancangan proporsi dapat dilakukan dengan berbagai metode, yaitu metode Trial 
Error, metode Grafis dan Ideal Gradasi. Ideal Gradasi merupakan metode perancangan berdasar 
pada nilai dengan ketentuan spesifikasi. 

Pada pelaksanaan penelitian dan pengujian akan dapat diketahui perbandingan parameter 
pada bahan agregat dan parameter bahan aspal. Bahan agregat utama yang digunakan adalah batu 
pecah  dari  Gunung  Martadah dan  Awang  Bangkal  yang  telah  dikenal  materialnya  memiliki 
kekuatan dan hasil parameter yang cukup bagus. Parameter pada bahan agregat dapat diketahui 
dalam penelitian seperti analisa saringan, penyerapan agregat, berat jenis, gradasi dan abrasi. 
Sedangkan pada bahan aspal dapat diketahui dalam penelitian seperti berat jenis, penyerapan 
agregat, daktilitas, penetrasi dan titik lembek. 

 
Rumusan Masalah 

Rumusan masalah peninjauan yang dilakukan pada campuran aspal panas dan campuran 
rancangan dalam Skripsi ini adalah : 
1. Bagaimanakah hasil/ nilai parameter sifat-sifat campuran HRS-Base gradasi senjang dengan 

agregat kasar quarry Martadah yang berdasar pada Ideal Spesification? 
2. Bagaimanakah hasil/ nilai parameter sifat-sifat campuran HRS-Base gradasi senjang dengan 

agregat kasar quarry Awang Bangkal yang berdasar pada Ideal Spesification? 
3. Bagaimanakah  hasil/ nilai  perbandingan  parameter  sifat-sifat  campuran  Lataston  HRS-Base 

gradasi senjang antara quarry Martadah dengan quarry Awang Bangkal sesuai Ideal 
Specification? 

 
Tujuan Penelitian 

Tujuan dari peninjauan campuran aspal panas dalam Skripsi ini adalah untuk : 
1. Mengetahui  hasil  sifat-sifat  campuran  yang  dimiliki  Lataston  HRS-Base  Gradasi  Senjang 

dengan menggunakan agregat kasar quarry Martadah. 
2. Mengetahui  hasil  sifat-sifat  campuran  yang  dimiliki  Lataston  HRS-Base  Senjang  dengan 

menggunakan agregat kasar quarry Awang Bangkal. 
3. Mendapatkan hasil perbandingan hasil/nilai sifat-sifat campuran Lataston HRS-Base gradasi 

senjang antar quarry Martadah dengan Awang Bangkal. 
 

Manfaat Penulisan 
Manfaat yang didapat dalam peninjauan campuran aspal panas dalam campuran rancangan 

(Design Mix Formula) dalam Skripsi ini adalah untuk mengetahui informasi sifat-sifat campuran 
antar agregat pada campuran aspal HRS-Base. 

 
Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terfokus pada rumusan masalah maka perlu diberikan batasan-batasan 
sebagai berikut : 
1. Pengujian sifat-sifat campuran Lataston berdasarkan sampel yang telah diambil dengan test 

Marshall berdasarkan ideal specification. 
2. Pengujian dilakukan pada campuran aspal Hot Rolled Sheet Base (HRS-Base) gradasi senjang. 
3. Material agregat kasar yang digunakan quarry Martadah dengan Awang bangkal. 

 
METODE PENELITIAN 

Perancangan campuran bahan dalam pembuatan benda uji  Marshall. Tata cara pembuatan 
rencana campuran benda uji Marshall yaitu dengan menggunakan Spesifikasi Umum 2010 dan 
syarat-syarat dalam hasil pengujian. Penentuan proporsi campuran ini berdasarkan batasan nilai 
spesifikasi gradasi gabungan (Ideal Gradasi) dengan diambilnya nilai tengah dari batasan 
tersebutlah mendapatkan hasil tertahan saringan. 



 

Sebuah benda uji memiliki berat campuran 1200 gram. Dari hubungan berat campuran 
dan  hasil  tertahan  saringan  yang  telah  ditemukan  maka  kita  juga  akan  mendapatkan  hasil 
persentasi gradasi agregat dan kadar aspal rencana yang merupakan proporsi campuran HRS-Base. 
Pembuatan benda uji sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan. Jumlah pembuatan benda uji 
adalah 24 buah, yaitu 15 buah untuk pengujian Marshall, 6 buah untuk pengujian Kepadatan 
Membal (Refusal Density) dan 3 buah untuk pengujian stabilitas Marshall sisa (Perendaman dalam 
air 60ºC selama 24 jam). 

Tes  Marshall adalah untuk    mengetahui sifat-sifat campuran aspal,  yaitu :  Stability, 
Density, Rongga Udara, Kelelehan (Flow), Koefisien Marshall, Terisi Aspal, Penyerapan Aspal, 
Kepadatan Membal (Refusal). 

Pelaksanaan tes Marshall juga akan memperoleh besarnya beban maksimum yang dapat 
dipikul oleh benda uji sebelum hancur (Stabilitas Marshall) dan besarnya deformasi dari benda uji 
sebelum  hancur  (Kelelehan).  Perbandingan  stabilitas  dan  kelelehan  merupakan  gambaran 
kekakuan benda uji terhadap deformasi (Marshall Quotient). 

 
 
 
 

 
 

Gambar 1. Bagan Alir Kerangka Penelitian



 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dari pengujian Marshall yang dilaksanakan di laboratorium di dapat sifat-sifat campuran 

aspal diantaranya VMA, VIM, VFB, Stabilitas, Flow, Marshall Quotient, Kadar Aspal Optimum 
dan lainnya. Kadar Aspal Optimum pada pengujian Marshall ini  adalah 6,55% untuk quarry 
Martadah dan 6,40% yang dihasilkan melalui pengamatan grafik hubungan antar sifat campuran 
dengan kadar aspal rencana. Hasil data lengkap dapat dilihat pada tabel Marshall Test pada Tabel 
1 dan Tabel 2. 

 

Tabel 1.  Hasil Sifat Campuran dari Pengujian Marshall quarry Martadah 

 
 
 

Tabel 2.  Hasil Sifat Campuran dari Pengujian Marshall quarry Awang Bangkal 



 

Setelah pengujian pada 15 buah benda uji dalam pengujian Marshall, maka didapatkan 
hasil Kadar Aspal Optimum. Pada hasil yang ditelah diamati maka didapatkan hasil Kadar Aspal 
Optimum (KAO) campuran, yaitu adalah 6,55% untuk quarry Martadah dan 6.40% untuk quarry 
Awang Bangkal. Dengan adanya hasil kadar aspal optimum yang ada dilanjutkan dengan 
pembuatan 9 buah benda uji kembali, yaitu 6 buah benda uji untuk pengujian Kepadatan Mutlak 
(Refusal) dan 3 buah benda uji untuk Stabilitas Sisa Marshall (Perendaman dalam air waktu 24 
jam, 60ºC). 

Pada pembuatan benda uji ini pada dasarnya sama saja dengan standar pembuatan benda 
uji untuk pengujian Marshall hanya saja ada perbedaan jumlah tumbukan untuk pemadatan pada 
benda uji untuk pengujian Kepadatan Mutlak yaitu 400 kali tumbukan per bidang benda uji. 
Hasilnya seperti berikut pada Tabel 3 dan Tabel 4. 

 
Tabel 3. Hasil Pengujian Kepadatan Mutlak (Refusal) – quarry Martadah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4. Hasil Pengujian Kepadatan Mutlak (Refusal) – quarry Awang Bangkal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selain melaksanakan pengujian Kepadatan Mutlak untuk mendapatkan Void In Mix at 
Percentage Refusal Density (VIM at PRD), adapula pengujian untuk mendapatkan persentasi 
Stabilitas Marshall sisa, yaitu dengan pelaksanaan pengujian Marshall dengan perendaman benda 
uji kedalam air suhu 60ºC selama waktu 24 jam. Pada pembuatan ini pada dasarnya sama dengan 
standar pembuatan benda uji untuk pengujian Marshall. Dengan mendapatkannya hasil stabilitas 
pada perendaman maka dapat dibandingan persentasi dengan stabilitas pada pengujian Marshall. 
Maka hasil tersebutlah yang merupakan persentasi Stabilitas Marshall Sisa. Hasil pengujian 
Stabilitas Marshall sisa dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6. 

Tabel 5. Hasil Pengujian Stabilitas Marshall dengan Perendaman Dalam Air Suhu 60ºC 
dalam Waktu 24 Jam (Martadah) 

 



 
 

Stabilitas Pengujian Marshall              = 1083,41 kg 
Stabilitas Marshall Sisa                       = 976,80 kg 
Persentasi Stabilitas Marshall Sisa      = 976,80/1083,41 x100%=90,159% 

 
 

Tabel 6. Hasil Pengujian Stabilitas Marshall dengan Perendaman Dalam Air Suhu 60ºC 
dalam Waktu 24 Jam (Awang Bangkal) 

 

 
 

Stabilitas Pengujian Marshall              = 865,30 kg 
Stabilitas Marshall Sisa                       = 783,00 kg 
Persentasi Stabilitas Marshall Sisa      = 783,00/865,30 x100%=90,489% 

 
 

Tabel 7 : 
Data hasil perhitungan dari pengujian Marshall yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada

 
Tabel 7.  Sifat-sifat Campuran Aspal Lataston HRS-Base Hasil Pengujian Marshall 

(Kadar Aspal Optimum 6,55% dan 6,40%) 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dari hasil data tersebut adalah hasil pelaksanaan pembuatan benda uji Marshall dengan 
agregat   quarry   Martadah   dan   quarry   Awang   Bangkal   yang   dasarnya   dirancang   
dengan menggunakan Spesifikasi Umum 2010 yang telah dijelaskan.. Sifat-sifat campuran 
Lataston hasil perhitungan Marshall ini secara keseluruhan telah memenuhi spesifikasi yang telah 
ditentukan. Dibawah ini merupakan diagram-diagram perbandingan nilai sifat-sifat campuran 
Lataston pada kedua agregat yang telah diuji. 



  

 
Gambar 2. Diagram Perbandingan Kadar Aspal Efektif 

 
Gambar 3. Diagram Perbandingan Penyerapan Aspal 

 
Gambar 4. Diagram Perbandingan Rongga Dalam Campuran 

 

 
Gambar 5. Diagram Perbandingan Rongga Dalam Agregat 

 

 
Gambar 6. Diagram Perbandingan Rongga Terisi Aspal 

 
 



 
Gambar 7. Diagram Perbandingan Stabilitas 

 

 
Gambar 8. Diagram Perbandingan Kelelehan 

 

 
Gambar 9. Diagram Perbandingan Stabilitas Marshall Sisa 

 
Gambar 10. Diagram Perbandingan Hasil Bagi Marshall 

 
Gambar 11. Diagram Perbandingan VIM Refusal 

 
 
 
 

 
 



KESIMPULAN DAN 
SARAN Kesimpulan 
1. Dari hasil pengujian Marshall yang telah dilakukan maka kita mendapatkan nilai sifat-sifat 

campuran   yang dimiliki Lataston HRS-Base Gradasi Senjang dengan menggunakan agregat 
kasar quarry Martadah, sebagai berikut: 

 
Tabel 8.  Sifat-sifat Campuran Aspal Lataston HRS-Base Hasil Pengujian Marshall 

dengan agregat quarry Martadah 

 
 

2. Dari hasil pengujian Marshall yang telah dilakukan maka kita mendapatkan nilai sifat-sifat 
campuran   yang dimiliki Lataston HRS-Base Gradasi Senjang dengan menggunakan agregat 
kasar quarry Awang Bangkal, sebagai berikut: 

 
Tabel 9. Sifat-sifat Campuran Aspal Lataston HRS-Base Hasil Pengujian Marshall 

dengan agregat quarry Awang Bangkal 

 
 

3. Dari hasil/ nilai pada pengujian Marshall pada kedua agregat maka dapat kita simpulkan 
bahwa secara garis besar nilai sifat-sifat campuran pada Lataston quarry Martadah lebih besar 
dibandingkan dengan quarry Awang Bangkal. Hal tersebut dapat kita lihat pada Tabel 10 
bahwa 6 dari 10 nilai sifat campuran yang dimiliki Lataston quarry Martadah lebih tinggi 
daripada Lataston quarry Awang Bangkal. 

 
Tabel 10. Perbandingan Nilai Sifat-sifat Campuran Aspal Lataston HRS-Base 

 

 
 

Saran 
1. Perlunya  ketelitian  dan  kecermatan  selama  pelaksanaan  penelitian  terutama  pada   saat 

penimbangan, pengontrolan temperatur saat pencampuran dan pemadatan sehingga hasil yang 
diperoleh dapat optimal. 

2. Seluruh perhitungan sangatlah bersifat sensitif akan ketelitian, sehingga penghitungan harus 
sangat diperhatikan ketelitian. 
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